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BIOKERAMIKA

3 vyznamné oblasti urcujici:

e Inertnost dané oxidické keramiky
e Tvrdost, porovitost ( > 100 - 150p ), prortistani tkani, postupné rozpousténi

A1203Z

Chirurgie ( ortopedie ) dlouhodoba kompatibilita + vysoka hodnota tvrdosti.
LepSim materidlem je z pohledu tvrdosti ( tuhosti ) PS — ZrO,

Ca — slouceniny:

Maji nejen pevnost ale i pfibuzné struktury mineralnich latek v kostech / zubech

Ca> - PGE_
Cajo(PO4)s (OH ),

Pouziti:

Degradovadelny trikalciumfosfat
Hydroxyapolit — Bioaktivni

Povlak na tvrdSi materialy

Karbonaty (uhli¢itany ) — Pfirodni korali jsou velmi uzite¢né pii reparaci kosti

Bioaktivni sklo + sklokeramika

Typy biokeramiky- tkafiovych doplfiku a biokeramické klasifikace

Druh vior wr
: Y. Uziti Ptiklad
biokeramiky
Husté, neporézni, téméef inertni keramika ke vkladani
1 do kosti, rist do povrchovych nesrovnalosti, lepeni | Al,0; ( monokrystal a
zatizeni do tkani, nebo vmacknuta do defektu polykrystal )
(ptipojeni morfologickou fixaci)
Pro porézni inertni kostni implantaty zarGstaji, po . ,Alz(1)3k |
2 mechanickém pfipojeni kosti k materialu. (porezni poly rysta )
biologické fi hydroxyapatit potazeny
(biologicka fixace) poréznim kovem
i ., ) ., . bioaktivni skla
Husty, neporézni, povrchové reaktivni keramika, Bioaktivni sklo-keramika
3 bryle, sklo, keramika, pfipojeno pfimo chemickymi hydroxyapatit
Bio-Sklo

vazbami s kosti (bioaktivni fixace)

Ceravital




Siran vapenaty
(francouzska omitka)

Husty, neporézni (nebo porézni), vstiebatelny Trifosfore¢nanu
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Bioaktivni rozsah pro vybrané bio materidly: (a) relativni velikost a vyskyt bioaktivity;
(b) casova zavislost pro vytvofeni kosti na biokeramickém povrchu a keramicko — kostni
provazani. (From Hench, 1996, with permission. )





